BO KHOA HOC VA CONG NGHE

S6:2%S A /QD-BKHCN

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Poc lap — Tw do — Hanh phuc

Ha No¢i, ngay ¢\ thang /| nam 2018

QUYET PINH
Veé viéc cong bd Tiéu chuin qudc gia

BO TRUONG
BO KHOA HOC VA CONG NGHE

Cén ctr Luat Tiéu chuén va Quy chuan k¥ thuét ngay 29/6/2006;

Can cir Nghi dinh s§ 127/2007/ND-CP ngay 01/8/2007 ctia Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu ciia Lu4t Tiéu chudn va Quy chudn ky thuat;

Can cir Nghi dinh s6 78/2018/NB-CP ngay 16/5/2018 ctia Chinh phu sira
41, bd sung mét sb diéu ctia Nghi dinh s6 127/2007/NB-CP ngay 01/8/2007 cta
’ Chinh pht quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu cta Luét Tiéu chuan va Quy

chuin k¥ thuat;

Cén ¢ Nghi dinh s& 95/2017/ND-CP ngay 16/8/2017 ctia Chinh pht quy
dinh chuc nang, nhiém vu, quyén han va co ciu td chuc cua Bd Khoa hoc va

Cong nghé;

Xét dé nghi cha Toéng cuc trudng Tdng cuc Tiéu chuin Po ludng Chét

luong,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd 04 Tiéu chuan qudc gia sau day:

s TCVN 11998:2018
ASTM D 5510-94

2. TCVN 11999:2018
ASTM D 5071-06

3. TCVN 12000:2018
ASTMF 2617-15

Chét déo c6 kha nang phan hiy oxy héa —
Hudng dan 1do hoa nhiét

Chét déo c6 kha ndng phén huy quang hoc
— Hudéng dan phoi nhi€ém duéi dén huynh
quang xenon

Vat liéu polyme — Xac dinh dinh tinh va
dinh luong crom, brom, cadimi, thlly ngan
va chi bang phép do quang phé tia X tan xa
nang luong




4. TCVN 12001:2018  Chét déo c6 kha nang phén huy - Polyetylen va
ASTM D 3826-98  polypropylene - Xac dinh diém phan huy cudi
cung su dung phép thir kéo

Pidu 2. Quyét dinh niy c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky ./. /;/

Noi nhin: KT BO TRUONG

-VuPC;
- Luu: VT, TBC.

Tran Vin Tung




